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Abstract: This research aims to examine the effect of adding steel fiber and glass waste on the compressive 
strength of concrete. In this research, steel fiber and glass waste were used as additional ingredients in 
the concrete mixture with the aim of improving the mechanical properties of concrete, especially 
compressive strength. The concrete used consists of a mixture of cement, fine aggregate, coarse aggregate, 
water, as well as variations in the addition of 1% and 2% steel fiber taken from the total weight of cement, 
split, fine sand and coarse sand. Glass waste in several percentages (5%, 10%, and 15%) based on cement 
weight. Concrete samples were made and tested at 28 days using the concrete compressive strength testing 
method in accordance with SNI. The research results showed that the addition of steel fiber and glass 
waste had an effect on increasing the compressive strength of concrete at a percentage of 1% steel fiber 
and 15% glass waste. Overall, the use of steel fiber and glass waste can improve the mechanical properties 
of concrete, provide an environmentally friendly material alternative, and introduce the concept of 
recycling in construction. 

Keywords: steel fiber, glass waste, concrete compressive strength, additional materials. 

 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penambahan serat baja dan limbah kaca terhadap 

kuat tekan beton. Dalam penelitian ini, serat baja dan limbah kaca digunakan sebagai bahan tambahan pada 

campuran beton dengan tujuan untuk meningkatkan sifat mekanik beton, khususnya pada kuat tekan. Beton 

yang digunakan terdiri dari campuran semen, agregat halus,agregat kasar, air, serta variasi penambahan serat 

baja 1% dan 2% diambil dari berat total semen, split, pasir halus dan pasir kasar. Limbah kaca dalam beberapa 

persentase (5%, 10%, dan 15%) berdasarkan berat semen. Sampel beton dibuat dan di uji pada umur 28 hari 

menggunakan metode pengujian kuat tekan beton sesuai dengan SNI. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

penambahan serat baja dan limbah kaca berpengaruh terhadap peningkatan kuat tekan beton pada persentase 

1% serat baja dan 15% limbah kaca. Secara keseluruhan, penggunaan serat baja dan limbah kaca dapat 

meningkatkan sifat mekanik beton, memberikan alternatif material yang ramah linkungan, serta 

memperkenalkan konsep daur ulang dalam pembangunan.  

 

Kata kunci : serat baja, limbah kaca, kuat tekan beton, bahan tambahan. 
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Beton telah menjadi salah satu material 

konstruksi yang paling dominan dan penting 

dalam berbagai proyek konstruksi, baik untuk 

bangunan, jembatan, infrastruktur, maupun 

proyek lainnya. Kekuatan tekan beton 

merupakan parameter kunci dalam 

mengevaluasi kualitas dan daya tahan beton 

terhadap tekanan. Kualitas beton yang baik 

menjadi faktor utama dalam menjamin 

keselamatan dan keandalan struktur bangunan. 

Salah satu bahan tambahan yang telah menarik 

perhatian dalam penelitian beton adalah serat 

baja dan limbah kaca. Serat baja, yang 

merupakan serat yang terbuat dari baja, dan 

limbah kaca, yang merupakan produk 

sampingan dari industri kaca, memiliki potensi 

untuk meningkatkan kekuatan tekan beton serta 

sifat mekanik lainnya. 

 Menurut ACI 544.3R-84, Serat Baja 

(Steel Fiber) didefinisikan sebagai serat baja 

yang mempunyai bentuk kecil-kecil yang rata 

atau bergelombang, yang didapat dari hasil 

leburan ekstrak seratserat baja, yang dalam 

pemakaianya tersebar merata dalam campuran 

beton segar dengan aspek rasio yaitu panjang 

serat dibagi dengan diameter serat (l/d) antara 

12.7 mm – 63.5 mm. Limbah kaca adalah bahan 

yang sulit diuraikan dan bersifat tajam, banyak 

ditemukan di sekitar lingkungan. Limbah kaca 

dianggap sebagai benda yang tidak memiliki 

nilai, oleh sebab itu diperlukan suatu proses 

pengolahan limbah kaca agar dapat di dijadikan 

sebagai bahan campuran pada beton 

(Rahmawati, Muhtadin, et al., 2022), (Anggi et 

al., 2023; Rahmawati et al., 2023; Rahmawati, 

Amin, et al., 2022; Rahmawati & Handayani, 

2023). 

KAJIAN PUSTAKA 

Beton merupakan bahan kontruksi yang sering 

digunakan pada proyek kontruksi, karna 

memiliki beberapa keunggulan salah satunya 

seperti biayanya yang relatif murah dan bahan 

penyusunnya yang mudah didapatkan. Bahan 

pengganti merupakan merupakan bahan yang 

digantikan pada saat atau selama pencampuran 

berlangsung. Fungsi dari material pengganti 

campuran beton adalah merubah sifat beton 

agar menjadi sesuai dengan pekerjaan tertentu 

atau menghemat biaya 

Serat Baja Dan Pengaruhnya Pada Beton 

Serat baja adalah serat logam yang 

ditambahkan ke dalam campuran beton untuk 

meningkatkan kekuatan dan ketahanan beton 

terhadap retak. Serat baja biasanya terbuat dari 

baja karbon atau baja stainless steel yang 

memiliki sifat-sifat mekanik yang baik, seperti 

kekuatan tarik yang tinggi dan ketahanan 

terhadap korosi. Penggunaan serat baja dalam 

beton bertujuan untuk meningkatkan sifat-sifat 

mekanik beton, seperti kuat tekan, kekuatan 

tarik, dan ketahanan terhadap retak. Ketika 

beton direncanakan dengan serat baja, serat-

serat tersebut tercampur secara merata di dalam 

campuran beton, memberikan dukungan 

tambahan dan mengikat agregat bersama-sama. 

Hal ini menghasilkan beton yang lebih tahan 

terhadap retak, terutama retakan yang 

disebabkan oleh tegangan tarik. 
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Beberapa faktor yang dapat memengaruhi 

efektivitas serat baja dalam meningkatkan kuat 

tekan beton. Di antaranya adalah jenis serat, 

panjang serat, volume serat, distribusi serat, dan 

jenis campuran beton yang digunakan. 

Pemilihan parameter-parameter ini dengan 

cermat penting untuk mencapai hasil yang 

diinginkan. Berdasarkan ACI Committee 544 

(1982) dan Soroushian & Bayasi (1987) ada 

beberapa jenis bahan serat baja yang dapat 

digunakan untuk memperbaiki sifat-sifat beton 

di atas, antara lain: serat baja (steel fiber), serat 

kaca (glass fiber), plastik (polypropylene) dan 

karbon (carbon). 

 

Limbah Kaca dan Pengaruhnya Pada Beton 

Limbah kaca merupakan suatu bahan 

anorganik hasil peleburan beberapa bahan dasar 

yang kemudian didinginkan sampai fasa padat 

tanpa kristalisasi, di mana salah satu bahan 

utamanya adalah pasir silika. Kaca merupakan 

amorf (non-kristalin) material padat yang 

bening dan tembus pandang, serta biasanya 

rapuh atau mudah pecah. Banyak hal yang 

berpotensi menguntungkan dari penggunaan 

kaca sebagai agregat beton, antara lain: 

➢ Memiliki tingkat durabilitas yang tinggi, 

mengingat kaca adalah material yang tidak 

menyerap air. 

➢ Kaca memiliki ketahanan yang tinggi 

terhadap abrasi dan karakteristik ini adalah 

karakteristik yang langka terdapat dalam 

agregat alami lainnya, adapun pengunaan 

additive untuk agregat alami agar bisa mencapai 

kekuatan yang sama harganya mahal. 

Kandungan kimia dalam kaca: Kaca di 

dapatkan dengan menggabungkan beberapa 

senyawa kimia yaitu SiO2 (Silika), Na2O 

(Soda), dan CaO (kapur). Mineral-mineral yang 

kaya unsur tersebut berupa pasir silika, soda 

Ash (Na2CO3) dan batu kapur (CaCO3). 

(Mahendra, 2023).  

METODE PENELITIAN  

Metode yang dipakai pada studi ini yaitu 

eksperimental yakni uji laboratorium dan 

analisis data. Eksperimen yang dilakukan 

adalah dengan menambahkan serat baja dan 

limbah kaca pada campuran beton. Dari hasil 

penelitian dan perencanaan campuran, 

diharapkan dapat diketetahui pengaruh 

penambahan serat baja dan juga limbah kaca 

terhadap kuat tekan beton. Material yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Semen 

Portland (PC), Split 1-2, pasir, serat baja, 

limbah kaca, dan air.  

Pengecoran campuran beton (concrete mix 

design) direncanakan berdasarkan metode 

American Concrete Institute (ACI 211.1-91). 

Berdasarkan metode tersebut diperoleh berat 

masing-masing material yang digunakan, yaitu 

jumlah agregat, semen dan air. Untuk rancangan 

campuran beton direncanakan dengan FAS 

dasar 0,4% menggunakan agregat split. 

Ditambahkan serat baja dengan persentase 1% 

dan 2% dari berat total semen, pasir (halus dan 

kasar), dan split. Sedangkan untuk penambahan 

limbah kaca dengan persentase 5%, 10%, dan 

15% diambil dari persentase berat semen. 

Semula direncanakan menggunakan FAS 0,3 

tetapi setelah dilakukan pengujian di lab nilai 
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slump tidak sesuai dengan slump yg di 

rencanakan yaitu 7,5-10 cm. oleh karna itu pada 

penelitian ini FAS yang dipakai adalah 0,4.  

 Pembuatan benda uji beton dilakukan 

dengan memasukkan beton segar kedalam 

cetakan yang telah disediakan di laboratorium. 

Cetakan ini diisi bertahap dalam tiga lapisan, 

setelah cetak benda uji silinder dioles dengan 

minyak, kemudian dilakukan pemadatan 

dengan menusukkan tongkat baja sebanyak 25 

kali pada setiap lapisannya. Setelah cetakan 

penuh, sisi cetakan benda uji diketuk- ketuk 

dengan palu karet agar lubang bekas tusukan 

menutup kembali, Benda uji yang dibuat 

berjumlah 21 buah untuk pengujian kuat tekan. 

Sebelum pengujian, benda uji ditimbang 

beratnya dan diukur dimensinya, kemudian 

benda uji yang telah di persiapkan ditempatkan 

di antara dua plat pembebanan.  

 

Rancangan  Campuran Beton  

Campuran beton direncanakan dengan 

menggunakan semen, pasir halus, pasir kasar, 

kerikil dan bahan tambah serat baja dan limbah 

kaca dilakukan dengan metode ACI 211.1-91. 

Nilai slump rencana berkisar 7,5 – 10 cm, 

dengan diameter agregat maksimum 25,4 mm. 

Untuk rancangan campuran beton direncanakan 

dengan FAS dasar 0,4% menggunakan agregat 

split. Ditambahkan serat baja dengan persentase 

1% dan 2% dari berat total semen, pasir (halus 

dan kasar), dan split. Sedangkan untuk 

penambahan limbah kaca dengan persentase 

5%, 10%, dan 15% diambil dari persentase 

berat semen. Semula direncanakan 

menggunakan FAS 0,3% tetapi setelah 

dilakukan pengujian di lab nilai slump tidak 

sesuai dengan slump yg di rencanakan yaitu 7,5-

10 cm. oleh karna itu pada penelitian ini FAS 

yang dipakai adalah 0,4%, karna pada FAS ini nilai 

slump sesuai dengan nilai slump rencana. 

Table 2. Komposisi Rancangan Campuran Beton 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Slump Test 

Pengukuran Slump Test yang dilakukan 

pada campuran beton segar sesuai penambahan 

serat baja dan limbah kaca, disajikan pada 

Gambar 1. Berdasarkan Gambar 1 diperoleh 

hasil slump test agregat maksimum 25,4 mm, 

nilai slump tertinggi terdapat pada beton 

kondisi normal tanpa penambahan serat baja 

dan limbah kaca dengan nilai slump yaitu 9,82 

cm dan menghasilkan kuat tekan sebesar 213.33 

kg/cm2. Sedangkan untuk nilai slump terendah 

terdapat pada benda uji S1K15 yaitu beton yang 

ditambahkan serat baja sebanyak 1% dan 

limbah kaca sebanyak 15%, dengan nilai slump 

yaitu 8,24 cm dan menghasilkan kuat tekan 

sebesar 285.93 kg/cm2. Hal ini menunjukan 

bahwa nilai slump mempengaruhi kuat tekan 

beton karena berhubungan dengan proporsi air 

dan juga semen dalam campuran beton. 
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Gambar 1. Nilai Slump Beton Agregat 25,4 mm 

 

Pengujian Kuat Tekan 

Pengujian Kuat tekan dilakukan pada saat 

beton mencapai umur 28 hari. Sebelum 

dilakukan pengujian masing-masing benda uji 

ditimbang beratnya, dan diuji kuat tekannya. 

Tabel 3. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton 

Benda 

uji 

Umur 

Beton 
Faktor 

Kuat 

tekan 

Beton 

Rata-

Rata 

karakteristik 

Beton 

 
(hari) Umur (kg/cm²) (kg/cm²) 

Normal 28 1 213.33 191.47 

S1K5 28 1 245.93 227.58 

S1K10 28 1 260.74 249.61 

S1K15 28 1 285.93 263.66 

S2K5 28 1 229.63 206.20 

S2K10 28 1 238.52 215.09 

S2K15 28 1 244.44 221.01 

 

Berdasarkan Tabel 3 nilai kuat tekan beton 

rata-rata yang dilakukan pada benda uji kubus 

dengar beton normal sebesar 213.33 kg/cm2 , 

beton S1K5 sebesar 245.93 kg/cm2, beton 

S1K10 sebesar 260.74 kg/cm2, beton S1K15 

sebesar 285.93 kg/cm2 , beton S2K5 sebesar 

229.63 kg/cm2, beton S2K10 sebesar 238.52 

kg/cm2, dan beton S2K15 sebesar 244.44 

kg/cm2.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Grafik Kuat Tekan Beton Rata-Rata Pada Umur 

28 Hari 

 Pada Gambar 2 di atas menjekaskan 

bahwa nilai kuat tekan beton yang normal  untik 

benda uji kubus (tanpa penambahan serat baja dan 

limbah kaca) 213,33 kg/cm2 , terjadi kenaikan kuat 

tekan rata-rata dengan menggunakan serat baja dan 

limbah kaca yang nilainya masing-masing di atas 

nilai kuat tekan beton normal. Nilai kuat tekan beton 

normal lebih rendah dari pada nilai kuat tekan beton 

yang menggunakan penambahan campuran serat 

baja dan limbah kaca. 

Kuat tekan beton yang tertinggi terdapat 

pada campuran beton S1K15 dengan 

menggunakan serat baja 1% dan limbah kaca 

15% yaitu sebesar 285.93 kg/cm2, Hasil 

pengujian menunjukan bahwa kadar serat 1% 

mempunyai peningkatan kuat tekan tertinggi 

yaitu mencapai 34% dari beton normal tanpa 

penambahan serat baja maupun limbah kaca, 

hal ini disebabkan karena pada persentase 

tersebut serat dapat terdistribusi dengan baik, 

sehingga serat mampu menjadi penghambat 

terjadinya retakan dan menahan perambatan 

retak pada beton. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan juga dapat dilihat semakin tinggi 

persentase penambahan limbah kaca semakin 

tinggi juga kuat tekan yang terjadi pada beton 

hal ini juga sesuai dengan pernyataan 
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Apriwelni, S., & Wirawan, N. B. (2020) bahwa 

semakin bertambahnya jumlah persentase 

serbuk kaca yang digunakan menunjukkan 

bahwa kuat tekan beton semakin bertambah 

juga. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan Hasil uji laboraturium yang 

dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Dari pengujian slump (Workability), 

menunjukkan bahwa campuran masih dapat 

dikerjakan dengan baik karena memiliki 

kelecekan yang masih berada dalam batas 

minimum nilai slump yaitu antara 7,5 cm – 

10 cm. 

2. Hasil pengujian menunjukan bahwa kadar 

serat 1% mempunyai peningkatan kuat tekan 

tertinggi yaitu mencapai 285,93 kg/cm2, dan 

terjadi kenaikan sebesar 34% dari beton 

normal tanpa penambahan serat baja 

maupun limbah kaca. 

3. Kuat tekan beton yang tertinggi terdapat 

pada campuran beton S1K15 dengan 

menggunakan serat baja 1% dan limbah kaca 

15% yaitu sebesar 285.93 kg/cm2, dan yang 

terendah terdapat pada campuran normal 

tanpa campuran serat baja dan limbah kaca 

yaitu sebesar 2132,33 kg/cm2. 

Saran 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah 

dilakukan selama pengujian ini, maka diberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Pada penelitian selanjutnya perlu 

dilakukan perbandingan variasi panjang 

serat baja untuk memperoleh kualitas 

beton yang lebih baik dan sesuai dengan 

target kegunaannya. 

2. Pada penelitian selanjutnya perlu 

dilakukan dengan mencoba 

memvariasikan besar persentase serat baja 

dan limbah kaca yang digunakan sebagai 

bahan tambah untuk mendapat kualitas 

beton yang lebih baik dan sesuai dengan 

target kegunaannya. 
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